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FASADA OMITKY
1. MINERALNI ZPEVNENI POSKOZENYCH NEBO CHYBEJICICH OMITEK
v MISTALOKALNICH VYSPRAVEK PRED DOPLNENIM OMITEK OSETRIT (NAPUSTIT) MINERALNIM ZPEVNENIM
NEREDENYM ROZTOKEM KEIM SPEZIAL FIXATIV
POZN. TECHNOLOGICKA PAUZAMIN. 1 DEN
POSTUP: NAPUSTENI KEIM SPEZIAL FIXATIV NEREDENYM
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2. DOPLNENi JADROVYCH OMITEK A LOKALNiI PRESTUKOVANi

NA DOPLNENi JADROVYCH OMITEK POUZIT MEKKOU CISTE VAPENNOU OMITKU KEIM NHL KALKPUTZ
GROB.TECHNOLOGICKA PAUZA CCA 14 - 21 DNI.

VYSPRAVENE PLOCHY JADROVOU OMITKOU (KEIM NHL KALKPUTZ GROB) PO VYZRANI PRESTUKOVAT
VAPENNOU $TUKOVOU OMITKOU KEIM UNIVERSALPUTZ FINE (ZRNITOST 0,6MM).

TATO OMITKA MA VYHODU V TOM, ZE OBSAHUJE ARMOVACI VLAKNO PRO OMEZEN| TVORBY
VLASECNICOVYCH TRHLIN VLIVEM OBJEMOVYCH ZMEN PRI VYSYCHANI OMITKOVYCH VRSTEV A MA
VELMI DOBROU PRIDRZNOST K PODKLADU.

SPOTREBA JE ZAVISLA NA HRUBOSTI PODKLADNI OMITKY A VYSKY VRSTVY NANESENE OMITKY.
PREDPOKLADAM VRSTVU CCA 5MM.

TECHNOLOGICKA PAUZA: MIN. 7 - 12DNi - DOPORUCUJI MERENi!
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OPRAVAPOSKOZEN| PARAPETU

PO ZEDNICKEM VYSPRAVENI NEOPLECHOVANOU CAST OPATRIT HYDROIZOLACNI STERKOU KEIM
DICHTUNGSCHLAMME S VNORENIM SKLOTEXTILNI TKANINY GRAMAZ 165G/M2

TYTO PLOCHY NASLEDNE SJEDNOTIT V BAREVNOSTI FASADY (VIZ BOD 3. NATERY)

SKLADBA:

- KEIM POROSAN®- DICHTUNGSSCHLAMME NATER STETKOU

- KEIM POROSAN®- DICHTUNGSSCHLAMME NATER STETKOU NEBO HLADITKEM
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3. NATERY

BAREVNOST VYCHAZi Z PUVODNI BAREVNOSTI OBJEKTU, OKR ODSTIN KEIM 9092

3.1. LOKALNI HYDROFOBIZACE

S OHLEDEM NA POZADAVEK DLOUHE ZIVOTNOSTI OMITEK DOPORUCUJI HYDROFOBNI ZAKLADOVACH
PRIPRAVEK KEIM SILANGRUND

TENTO PRIPRAVEK APLIKOVAT JEN NA MISTA EXTREMNE ZATEZOVANYCH VODOU (OSTRIK, NAVATY
SNiH,....) NAPR. HORNi HRANA OSTENi OKEN A DVERI, SPALETY-SPODNi CAST, SOKL,...
TECHNOLOGICKA PAUZA: MAX. 4 HODINY.,

APLIKACE JE NAPUSTEN] NEREDENYM PRIPRAVKEM KEIM SILANGRUND.

PODKLAD MUSI BYT SUCHY A DOBRE VYZRALY (VLHKOST DO 7%-DLE DOSER STUP B2)

POSTUP:

NATER (NAPUSTENI) KEIM SILANGRUND NEREDENY (V INTERVALU 10MINUT V PRIPADE POTREBY
NEKOLIKRAT OPAKOVAT)

PO ODPARENI JE NUTNY ZAKLADNI NATER KEIM (DO 4 HODIN)
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3.2. NATERY

NA LOKALNE VYSPRAVENY POVRCH APLIKOVAT VRCHNI NATERY MINERALNi DOBRE PAROPROPUSTNYM
TROJNASOBNYM NATEREM.

PRO OPTICKE SJEDNOCENi PODKLADU A PREKLENUTI VAD V PODKLADU (DROBNE TRHLINY,DOPLNENE
OMITKY, VYSPRAVKY) NANEST PRVNI VRSTVU MATERIALEM KEIM CONTACT PLUS (ZRNO 0,5MM). APLIKACI
TOHOTO NATERU PROVADET KRiZOVYM POHYBEM MALIRSKOU STETKOU (VTLACENI MATERIALU DO
TRHLIN).

TECHNOLOGICKA PAUZA JE MIN. 12 HODIN

VRCHNI NATERY MINERALNI DOBRE PAROPROPUSTNYM DVOJNASOBNYM NATEREM KEIM SOLDALIT &
MEZI JEDNOTLIVYMI NATERY TECHNOLOGICKA PAUZA JE MIN, 12 HODIN

NATER DOPORUCUJI APLIKOVAT MALIRSKOU STETKOU KRATSIMI KRIZOVYMI TAHY.

0 SKLADBA NATEROVEHO SYSTEMU

- NATER KEIM CONTACT PLUS REDIT CCA 15 % PRIPRAVKEM KEIM SOLDALIT®-FIXATIV

- NATER KEIM SOLDALIT & REDIT CCA 10 % PRIPRAVKEM KEIM SOLDALIT®-FIXATIV

- NATER KEIM SOLDALIT &8 NEREDENY NEBO DO 5 % PRIPRAVKEM KEIM SOLDALIT®-FIXATIV
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2. FASADA CIHELNE POHLEDOVE ZDIVO

1. DOPLNENI NEBO VYMENA POSKOZENYCH CIHEL

POSKOZENE CIHLY VYMENIT NEBO DOPLNIT RESTAURATORSKOU MALTOU KEIM RESTAURO TOP V
BAREVNOSTI CIHEL.

DOPLNENi MUSI BYT V TLOUSTCE ALESPON 10 MM. TECHNOLOGICKA PAUZA NA VYZRANI CCA 10-15 DNi
KEIM RESTAURO TOP - DOPLNENi VRCHNICH VRSTEV

POZADOVANY VYSLEDNY VZHLED : CIHLA

2. CELOPLOSNA HYDROFOBNI IMPREGNACE

PO DOKONCENI VSECH PRACI (I PO NATERECH OMITEK) CELOPLOSNOU HYDROFOBIZACI CIHELNEHO
ZDIVA PRIPRAVKEM KEIM LOTEXAN,

APLIKACE JE NATEREM (ZAPLAVENIM) DVOJNASOBNYM NATEREM ,MOKRE DO MOKREHO* (V INTERVALU
10MINUT V PRIPADE POTREBY NEKOLIKRAT OPAKOVATDO NASYCENI PODKLADU).

PODKLAD MUSI BYT CISTY, BEZ PRACHU, SUCHY.

POZADOVANY VYSLEDNY VZHLED : BEZ OVLIVNENi PUVODNi BAREVNOSTI

POSTUP:

NATER NEKOLIKANASOBNY KEIM LOTEXAN (NAPUSTENI) NEREDENY (V INTERVALU 10MINUT V PRIPADE
POTREBY NEKOLIKRAT OPAKOVATDO NASYCENi PODKLADU

PRED ZAHAJENIM PRACI A V PRUBEHU REALIZACE DOPORUCUJI A NABIZIM OPET BEZPLATNOU
PROHLIDKU PLOCH, PROMERENI A BEZPLATNE KONZULTACE.

- V RAMCI ZAMYSLENYCH STAVEBNICH PRACI JE TREBA ZAJISTIT FUNKCNOST A
DOKONALE TESNOSTI STRESNICH SVODU, ROZVODU ZTI A KANALIZACE A
KLEMPIRSKYCH PRVKU A OPLECHOVANI.

- DALE BUDE TREBA VESKERE POVRCHY FASADY DUKLADNE OCISTIT VCETNE JEJICH
JEMNEHO DOCISTENI A PRIPADNE TAKE OTEVRENI KAPILARNIHO SYSTEMU U
REZNEHO POHLEDOVEHO ZDIVA FASADY.

- TAKE BUDE TREBA ODSTRANIT VESKERE NECISTOTY A NALETOVE DREVINY A
NASLEDNE ZAJISTIT POTREBNOU PRAVIDELNOU UDRZBU JEDNOTLIVYCH

RIZIKOVYCH KONSTRUKCI.

- POSKOZENE OMITKY VLHKOSTI A SOLEMI JE NUTNE OKOPAT DO VZDALENOSTI 1.5 TL.
ZDIVA OD HRANICE VIDITELNEHO POSKOZENi NEBO ZVYSENEHO ZAVLHNUTI, CO
PROSKRABNOUT SPARY.
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- REVIZE VSECH OKAPOVYCH ZLABU - 170 BM SKOLA + 32 BM TELOCVICNA
- NATER DESTOVYCH SVODU - BARVAVODOU REDITELNA - IMITACE MEDI - 47 BM - CCA 22,14 M2

- OCISTENI RIMS, PRESPAROVANI, HYDROFOBIZACE: 158 BM (POD OKNY 2.NP) x 0,3M = 47,4 M?
170 BM (RIMSA STRECHY) x 0,3 M = 51,0 M2

QO
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